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1 Geltungsbereich und Zielgruppe 

Dieses Merkblatt soll sowohl Fachplanern und Architekten 
als auch Herstellern und Verarbeitern von Glasprodukten 
sowie Konstrukteuren von Fenstern, Türen und Fassaden-
systemen grundsätzliche Informationen und Hinweise für 
materialgerechtes Planen und Bauen mit Glas geben. 
Hierüber hinausgehende, detailliertere Hinweise sind in 
den Verarbeitungs- und Verglasungsrichtlinien der jeweili-
gen Hersteller oder Lieferanten sowie in spezifischen Nor-
men und Richtlinien zu finden. 

Dieses Merkblatt beschreibt Anforderungen und gibt Hin-
weise für die Anwendung von Einfachglas und Mehrschei-
ben-Isolier-glas (MIG), sowohl für die Anwendung in der 
Gebäudehülle als auch im Innenausbau.  Im Wesentlichen 
werden Hinweise zu linienförmig gelagerten Verglasungen 
gegeben. Hinweise zu anderen Verglasungssystemen, 
wie z. B. punktförmig gehaltene Verglasungen oder ge-
klebte Systeme, werden von dieser Richtlinie nicht erfasst. 
An sie werden gegebenenfalls weitergehende Anforderun-
gen gestellt. Hier ist im Vorfeld eine enge Abstimmung 
zwischen Planer, Hersteller und Verarbeiter notwendig. 

Weitere bauordnungsrechtliche Vorgaben oder Vorgaben, 
die die Sicherheit von Leib und Leben betreffen und in an-
deren Richtlinien und Normen genannt sind, sind in jedem 
Fall zusätzlich zu beachten. 

In Sonderfällen ist immer mit dem Glashersteller Rück-
sprache zu halten. 

 

2 Grundsätzliche Anforderungen 

2.1. Allgemeines 

Das System Fenster, Tür oder Fassade muss so konstru-
iert und ausgeführt werden, dass die Dauerhaftigkeit und 
Funktionsfähigkeit der Verglasung für die planmäßig zu 
erwartenden Lasten über den Nutzungszeitraum sicherge-
stellt werden. 

Die Festlegung der zu berücksichtigenden planmäßigen 
Lasten und Einwirkungen auf ein Verglasungssystem ist 
eine Planungsaufgabe. Diese Rahmenbedingungen sind 
daher vom Architekten oder Fachplaner vorzugeben. Dar-
über hinaus ist in der Planung zu prüfen, ob die Eigen-
schaften der Glasart für die Verwendung geeignet sind. 

Es ist daher notwendig, dass u. a. die Profile und Glasauf-
lager ausreichend tragfähig bemessen und dimensioniert 
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werden. Bei bestimmten Gläsern (z. B. Schallschutz- oder 
einbruchhemmenden Gläsern) sind die entsprechenden 
Anforderungen aus den Prüfberichten zur Leistungserklä-
rung zu beachten. Die Auswahl der Glasprodukte und ihr 
Einbau müssen den Anforderungen an das Gesamtsys-
tem (Fenster/Tür/Fassade) entsprechen. Es ist auf einen 
dauerhaft funktionsfähigen Druckausgleich vom Glasfalz 
nach außen und eine dauerhaft funktionsfähige Ableitung 
von Feuchtigkeit im Glasfalz zu achten. Darüber hinaus 
muss der Kontakt zwischen Metall und Glas dauerhaft ver-
mieden werden. 

Vor Beginn der Verglasungsarbeiten muss die Konstruk-
tion, unabhängig vom Rahmenmaterial, den notwendigen 
Verarbeitungsbedingungen entsprechen, auf ausrei-
chende Festigkeit und Befestigung geprüft werden, auf 
vorhandene und ausreichend dimensionierte Öffnungen 
zum Druckausgleich überprüft werden und ob die erforder-
lichen Befestigungen für die Glasscheiben vorhanden 
sind. 

Auf Abweichungen zu den Anforderungen dieser Richtli-
nie, ist hinzuweisen. 

 

2.2 Ermittlung der geeigneten/ notwendigen 
Glasdicke 

Es ist erforderlich, die Dicke der Gläser vor der Ausfüh-
rung festzulegen. Bei der Dimensionierung der Glasdi-
cke(n) sind, je nach Einbausituation, alle planmäßigen und 
zu erwartenden Lasten wie Windlast, Nutzlast, Schnee-
last, Über- oder Unterdruck im Scheibenzwischenraum, 
Eigengewicht usw. zu berücksichtigen. Die Dimensionie-
rung der Glasdicken (Statik) ist eine Fachplanungsleistung 
(nach DIN 18361) und ist zu vereinbaren sowie gesondert 
zu vergüten. Folgende Punkte müssen insbesondere be-
achtet werden: 

- Die am Ort der Anwendung geltenden Normen und 
Richtlinien, u. a. zum Sicherheitskonzept, zu den Ein-
wirkungen auf das Gebäude und die Bauteile, zur 
Auswahl der Glasart, der mindestens erforderlichen 
Glasdicke(n) sowie zur Bemessung von Glas, sind zu 
beachten. 

- Die Einwirkungen müssen entsprechend den nationa-
len Vorgaben möglichst realitätsnah ermittelt werden, 
u. a. Windlasten entsprechend der Lage innerhalb der 
Fassade mit Überlagerung des isochoren Druckes so-
wie zusätzlich Schnee- und Eigenlast mit Einflüssen 
von möglichen Schneeansammlungen bei Horizontal-
verglasungen. 

- Für absturzsichernde Verglasungen ist neben dem 
statischen Nachweis auch der Nachweis der Stoßsi-
cherheit und Resttragfähigkeit zu führen. 

- Stimmen die gewählten Glasaufbauten/Glasarten 
und/oder die Konstruktionsvorgaben nicht mit den 
technischen Regeln bzw. Normen überein, so sind ge-
gebenenfalls weitere Nachweise erforderlich. 

- Die möglichen Höhenunterschiede zwischen Produk-
tions- und Einbauort einschließlich des Transportwe-
ges sind zu beachten. 

 

2.3 Grundsätzliches zum Verglasungssystem 

Die grundsätzlichen Anforderungen sind in Abbildung 1 
schematisch dargestellt.  Diese können je nach Gebäude-
nutzung (z. B. für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit) und 
je nach Klimazone (z. B. in Klimazonen mit hoher relativer 
Luftfeuchtigkeit) variieren und müssen entsprechend an-
gepasst werden. So kann es u. a. notwendig sein, die 
Glashalteleisten nicht raumseitig, sondern außen anzu-
bringen oder zusätzliche Öffnungen für den Druckaus-
gleich vorzusehen. 

Alle Verglasungssysteme mit dichtstofffreiem Falzraum 
müssen im Querschnitt und in Position geeignete Öffnun-
gen aufweisen, um in den Falzraum eingedrungene oder 
dort entstandene Feuchtigkeit nach außen abzuführen 
und dafür zu sorgen, dass der Falzraum innerhalb kürzes-
ter Zeit wieder abtrocknet. Stehendes Wasser oder auf die 
Glaseinheit dauerhaft einwirkende Feuchtigkeit muss ver-
mieden werden. Spezielle Konstruktionen müssen mit 
dem Isolierglas-Hersteller in Bezug auf Dauerhaftigkeit 
und Materialverträglichkeit abgestimmt werden.  

Um dies zu gewährleisten ist aber auch eine ordnungsge-
mäße Nutzung und Reinigung sowie Instandhaltung not-
wendig. Falls vorhanden, sind auch die Verarbeitungsvor-
gaben von Systemherstellern einzuhalten. 

Das komplette Verfüllen des Falzraums ist zu vermeiden, 
da ein blasenfreies Verfugen des Falzraums kaum zu re-
alisieren ist. Dadurch besteht ein erhöhtes Risiko von 
Feuchtebelastung, die auf Dauer die Isolierglas-Einheit 
oder den Rahmen schädigen kann. Daher wird empfohlen, 
nur Systeme mit dichtstofffreiem Falzraum zu verwenden. 
Sonderfälle, wie z. B. Fenster und Fassadensysteme zur 
Erfüllung von einbruchhemmenden Anforderungen oder 
geklebte Fenstersysteme, müssen mit dem Fenster-/Fas-
sadenhersteller und dem Isolierglashersteller in Bezug auf 
Dauerhaftigkeit und Materialverträglichkeit abgestimmt 
werden. Hier empfiehlt es sich auf geprüfte Systeme zu-
rückzugreifen. 
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2.4 Materialverträglichkeit  

Grundsätzlich kann die Materialverträglichkeit wie folgt be-
schrieben werden: „Stoffe sind miteinander verträglich, 
wenn zwischen ihnen keine schädliche Wechselwirkung 
auftritt“. Im Bereich der Verglasungssysteme geht es vor-
wiegend um Komponenten, die sowohl im direkten als 
auch im indirekten Kontakt mit dem Isolierglasrandver-
bund und miteinander verträglich sein müssen, u. a. sind 
das: 

- Verglasungsdichtstoffe 

- Reinigungshilfsmittel 

- Verglasungsklötze 

- Zwischenschichten und Zwischenlagen von Gläsern 

- Randverbundsysteme von Mehrscheiben-Isolierglä-
sern 

- Verglasungshilfsstoffe, die mit Zwischenschichten 
und Zwischenlagen von Gläsern und Randverbund-
systemen in Kontakt kommen 

- Bauhilfsstoffe (z. B. Kreidepuder, Folien) 

- Folien zum Schutz der Verglasungseinheit 

 

Wechselwirkungen zwischen der Vielzahl von eingesetz-
ten Kleb-, Dicht- und Verglasungshilfsstoffen können also 
nicht ausgeschlossen werden, sind aber akzeptabel, so-
lange sie nicht die Funktion, die Haltbarkeit oder die Optik 
des Bauteils negativ beeinträchtigen.  

Verfahren für die Nachweisführung sind u. a. in den ift-
Richtlinien DI 01/1 und DI 02/1 beschrieben.  

 

 

3 Anforderungen an den Glasfalz 

3.1 Anforderungen an Geometrie und Ausfüh-
rung 

Die für den Rahmen bzw. das Glashaltesystem verwende-
ten Werkstoffe müssen für die Verglasung geeignet sein. 

Der Glasfalz und die Glashalteleisten müssen ausrei-
chend dimensioniert sein, um die Kanten des Glases zu 
überdecken, damit die auftretenden Lasten sicher abge-
tragen werden können und darüber hinaus die zulässigen 
Toleranzen ausgeglichen werden. Hierbei ist zu beachten, 
dass Sondergläser wie beispielsweise vorgespanntes 
Glas, Verbundglas und Verbundsicherheitsglas oder Or-
namentglas andere Toleranzen bzw. Abmessungen auf-
weisen können. 

Die Glasfalzbreite muss auch für die erforderliche Dicke 
des Dichtungsmaterials auf beiden Seiten des Glases und 
für die ordnungsgemäße Anbringung der Glashalteleisten 
ausgelegt sein. 

 

3.2 Anforderungen an den Glasfalz 

Die Anforderungen an den Glasfalz, den Glaseinstand so-
wie die Dichtstoffauswahl erfolgt u. a. nach DIN 18545, so-
wie DIN EN 15651-2 und DIN EN 12488. 

Die schematische Darstellung eines Verglasungssystems 
mit den dazugehörigen Begriffen, ist in Abbildung 2 darge-
stellt. Diese entspricht im Wesentlichen der Beschreibung 
in der DIN 18545. Die in der DIN 18545 beschriebenen 
Anforderungen gelten in der Regel für Verglasungssys-
teme mit spritzbaren Dichtstoffen (Nassverglasung), kön-
nen aber grundsätzlich auch auf andere Verglasungssys-
teme mit anderen Arten der Abdichtung übertragen wer-
den nach DIN 18545.  

Abb. 1: Allgemeine Anforderungen an die Konstruktion 

Abmessungen 
a1 = äußere Dichtstoffdicke bzw. äußeres Dichtprofil 
a2 = innere Dichtstoffdicke bzw. inneres Dichtprofil 
b = Glasfalzbreite 
c = Breite der Auflage für die Glashalteleiste 
d = Breite der Glashalteleiste 
e = Dicke des Verglasungselementes 
g = Glasfalzgrund, Empfehlung mind. 5 mm 
h = Glasfalzhöhe 
i = Glaseinstand (in der Regel ≈ (2/3) • h ≤ 20 mm) 
r = Abdeckung des Isolierglas-Randverbundes 
t = Gesamtfalzbreite 
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Der Glaseinstand soll in der Regel mindestens 2/3 der 
Glasfalzhöhe betragen und in der Konstruktion 20 mm 
nicht überschreiten, damit die thermische Belastung auf 
ein Minimum reduziert wird. Bei einer Erhöhung des Gla-
seinstandes größer 20 mm ist sicherzustellen, dass die 
zulässigen Temperaturdifferenzen innerhalb der Scheibe 
für die eingesetzte Glasart nicht überschritten werden und 
darüber hinaus auch durch mechanische Belastungen 
keine Glasbruchgefahr besteht (siehe Tabelle 1). 

Zusätzlich müssen neben den Anforderungen an einen 
Mindestglaseinstand nach DIN 18545 auch die Anforde-
rungen der DIN 18008-2 beachtet werden. 

Hier wird ein Mindestglaseinstand von 10 mm und eine 
Mindestauflagebreite von 5 mm vorgeschrieben. Wenn 
diese nicht eingehalten werden kann, muss die Verfor-
mung nach DIN 18008 auf l/100 (Gebrauchstauglich-
keitskriterium) begrenzt werden. Von den genannten An-
forderungen kann im Einzelfall, in Absprache mit dem Iso-
lierglashersteller, abgewichen werden. 

Siehe hierzu auch das BF-Merkblatt 021/2017 „Ge-
brauchstauglichkeit linienförmig gelagerter Gläser“. 

 

4 Anforderungen an Verglasungssysteme  

Es wird zwischen Trockenverglasung und Nassversiege-
lung unterschieden. Die Abdichtung von Trockenvergla-
sungen erfolgt mittels Dichtlippen, Dichtleisten oder Dicht-
profilen. Die Abdichtung von Nassversiegelungen erfolgt 
in der Regel mit spritzbaren Dichtstoffen. Vereinzelt sind 
auch Mischsysteme auf dem Markt. Hier wird die witte-
rungsseitige Abdichtung in der Regel mit spritzbarem 
Dichtstoff und die raumseitige Abdichtung mit Dichtprofi-
len ausgeführt. 

Die Verglasungssysteme müssen von außen zur Raum-
seite wasserdicht sein. Bei der Luftdichtheit gilt dies von 
innen nach außen. Die Abfuhr von Feuchtigkeit und der 
Druckausgleich müssen nach außen erfolgen. 

 

4.1 Nassversiegelte Verglasungssysteme 

Bei einer Nassversiegelung wird die notwendige Dicke der 
Dichtstoffvorlage üblicherweise durch die Verwendung 
von Vorlegebändern sichergestellt. 

Verglasung mit beidseitigem Vorlegeband 

Nach diesem System werden üblicherweise Holzelemente 
aber auch andere Rahmenmaterialien verglast. Das Glas 
wird innen- und außenseitig elastisch auf dem Vorlege-
band gelagert. Damit sind Zwängungen aus Montage und 
Nutzung minimiert. Die Dicke des Vorlegebandes gibt 
gleichzeitig die Dicke der Dichtstoffvorlage vor und ist 
nach der Größe der Verglasung, dem Rahmenmaterial, 
der Farbe des Profils etc. und den Herstellervorschriften 
zu wählen. Das Vorlegeband verhindert eine harte Ein-
spannung des Glasrandes. 

Die Geometrie der Dichtfuge kann auch durch die Ausbil-
dung des Glasfalzanschlages und der Glashalteleiste er-
reicht werden. 

Weitere Informationen siehe auch IVD Merkblatt Nr. 10. 

Verglasung mit einseitigem Vorlegeband 

Längste Seite der 
Verglasungsein-

heit 

Mindestglasfalzhöhe h bei 

Einfachglas 
Mehrscheiben- 

Isolierglas 

Bis 1000 mm 10 mm 18 mm 

Über 1000  
bis 3500 mm 

12 mm 18 mm 

Über 3500 mm 15 mm 20 mm 

Bei Mehrscheiben-Isolierglas mit einer Kantenlänge bis 500 mm darf 
mit Rücksicht auf eine schmale Sprossenausbildung die Glasfalzhöhe 
auf 14 mm und der Glaseinstand auf 11 mm reduziert werden. 

Tabelle 1: Mindestmaße der Glasfalzhöhe nach DIN 18545:2015-07 

Abb. 2: Schematische Darstellung Glasfalz in Anlehnung an DIN 
18545:2015-07 und DIN 52460:2015-12 
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Durch das äußere Vorlegeband muss sichergestellt wer-
den, dass die Mehrscheiben-Isolierglas-Einheit nicht im 
Falz eingespannt wird und keine örtliche Überbeanspru-
chung im eingebauten Zustand auftritt. Weitere Informati-

onen zu diesem Verglasungssystem können der ift-Richt-
linie VE-13/2 „Verglasung von Holzfenstern ohne Vorlege-
band“ entnommen werden. In dieser wird u. a. ein Min-
destabstand zwischen Glashalteleiste und Glasscheibe 
beschrieben. Die Richtlinie VE-13/2 gilt nicht für Fenster 
aus anderen Rahmenwerkstoffen, für Schaufenster und 
Sonderverglasungen wie z. B. Brandschutz-, Dach- und 
Unterwasserverglasungen, Verglasungen für Hallenbäder 
sowie für geklebte Verglasungen. 

Verglasung ohne Vorlegeband 

Ein Verglasungssystem ohne Vorlegeband muss sehr 
sorgfältig ausgewählt und geplant werden. Sollte diese 
Verglasungsart gewählt werden, sind die in der ift-Richtli-
nie VE-13/2 „Verglasung von Holzfenstern ohne Vorlege-
band“ aufgezeigten Toleranzen unbedingt einzuhalten. 
Anderenfalls sind Zwängungen und die damit verbundene 
potenzielle Bruchgefahr der Isolierglaseinheit nicht auszu-
schließen. 

 

4.2 Trockenverglasung – Dichtlippen, Dichtleis-
ten und Dichtprofile 

Dichtprofile müssen auf das Verglasungssystem abge-
stimmt sein. Die Abdichtung muss nach den unter 4.0 be-
schriebenen Prinzipien erfolgen. Vor allem bei Ecken und 
Stößen muss auf eine sorgfältige und dauerhaft funktions-
fähige Abdichtung geachtet werden. 

Die Profile können u. a. aus EPDM, Silikon, TPE oder PVC 
bestehen. Sie sollten an der Witterungsseite bzw. bei Hal-
lenbädern und Feuchträumen bzw. in Räumen, bei denen 

eine hohe Luftfeuchtigkeit zu erwarten ist, beidseitig um-
laufend dicht ausgeführt sein. Auch Belastungen aus dy-
namischen Beanspruchungen müssen sicher und ohne 
Verlust der Dichtheit aufgefangen werden, z. B. Druck-
wechsellast oder Torsion. Es sind die Anforderungen der 
DIN EN 12365 zu beachten. 

Dichtprofile müssen auf die Befestigung im Rahmen und 
auf die Dicke des Glaselementes, inkl. Toleranzen, abge-
stimmt sein. Sie müssen eine ausreichende Rückstellkraft 
aufweisen. 

 
4.3 Ebenheit 

Es sind Rahmenmaterialien zu wählen, die auch unter 
planmäßigen Lasten an den Glasauflageflächen dauerhaft 
eben bleiben. 

 

4.4 Durchbiegungsbegrenzung 

Die Rahmen müssen hinreichend steif sein, so dass die 
Durchbiegung unter Maximallast 1/200 der Kantenlänge 
nicht überschreitet (siehe auch BF-Merkblatt 021/2017 
„Gebrauchstauglichkeit linienförmig gelagerter Verglasun-
gen“). 

 

4.5 Dichtheit und Abdichtung 

Die Dichtstoffe sowie Dichtungen müssen u. a. witterungs-
, umwelt- und reinigungsmittelbeständig sein. Dichtfugen 
sollten regelmäßig hinsichtlich ihrer Funktionsfähigkeit 
überprüft und bei Bedarf erneuert werden (gilt entspre-
chend auch für Dichtprofile etc.). Mit spritzbaren Dichtstof-
fen können in der Regel Fugen aller im Fensterbau ver-
wendeten Rahmenmaterialien abgedichtet werden. Die 
entsprechenden Vorgaben der Dichtstoffhersteller sind zu 
beachten. Dabei ist die Vorbehandlung/Vorbereitung des 
Werkstoffes für die Abdichtung von großer Bedeutung. 
Der Ausführende hat jede im Dichtsystem verwendete 
Oberfläche zu prüfen. Bei Änderungen der Haftpartner ist 
im Allgemeinen eine erneute Prüfung und eine Freigabe 
des Herstellers erforderlich. Gerade unter dem Aspekt der 
dauerhaften Gebrauchstauglichkeit der Fensterkonstrukti-
onen ist eine ganzheitliche Betrachtung notwendig. 

 

 

 

Abb. 3: Verglasung ohne Vorlegeband,  
Abstand „a“ ca. 0,5 mm bis 1,0 mm 
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5 Transport, Lagerung und Einbau  

5.1 Transport und Lagerung 

Für den Erhalt der Qualität und Dauerhaftigkeit von Ein-
fach- und Isoliergläsern sind sachgemäßer Transport und 
sachgerechte Lagerung zwingende Voraussetzung. Glas-
flächen, Glaskanten und Randverbund von Isolierglas dür-
fen bei Transport, Lagerung und Einbau nicht beschädigt 
werden. Dabei ist insbesondere zu beachten: 

- Der Transport von Einfach- und Isoliergläsern darf nur 
auf transportgesicherten Gestellen oder in geeigneten 
Kisten erfolgen. 

- Der Transport muss generell so durchgeführt werden, 
dass die Scheiben über die vollständige Glasdicke un-
terstützt sind. Dies gilt insbesondere für große und 
schwere Glaseinheiten. 

- Zum Manipulieren des Mehrscheiben-Isolierglases 
beim Verglasen ist ein Anheben mit Hebegeräten an 
nur einer der Scheiben des Mehrscheiben-Isoliergla-
ses für die Dauer des Einbaus möglich.  

- Sollten schwere MIG-Einheiten an nur einer Scheibe 
manipuliert werden, ist diesbezüglich Rücksprache 
mit dem Isolierglashersteller zu halten. 

- Die Vorgaben des Isolierglas- und Dichtstoffherstel-
lers sind zu beachten. 

- Die Lagerung und das Abstellen darf nur annährend 
vertikal bzw. senkrecht auf geeigneten Gestellen bzw. 
Einrichtungen erfolgen. 

- Die Vorgaben der Berufsgenossenschaften zu Trans-
port, Lagerung, Manipulation und Einbau sind zu be-
achten. 

- Die Abstützung gegen Kippen, die Unterlage und die 
obere Sicherung dürfen keine Beschädigungen von 
Glasfläche, Glaskante oder Randverbund verursa-
chen. Die Unterlagen müssen rechtwinklig zur Schei-
benfläche angeordnet sein und ein Aufliegen der ge-
samten Elementdicke gewährleisten. 

- Beim Transport verschieden großer Glaseinheiten ist 
darauf zu achten, dass durch Glaskanten keine 
Scheuerstellen auf benachbarten Glasoberflächen 
verursacht werden. Wenn mehrere Scheiben gesta-
pelt werden, sind Zwischenlagen (z. B. Zwischenpa-
pier, Zwischenpuffer, Stapelscheiben) notwendig. 
Diese dürfen keine Feuchtigkeit aufnehmen. 

- Generell ist Mehrscheiben-Isolierglas am Bau vor 
schädigenden chemischen oder physikalischen Ein-
wirkungen zu schützen. 

- Transport auf Gestellen 

Die Glasscheiben sind auf den Gestellen für den Trans-
port zu sichern. Dabei darf durch die Sicherungseinrich-
tung kein unzulässiger Druck auf die Glasscheiben einwir-
ken. 

- Transport mit Kisten 

Für Kisten als Leichtverpackungen, die nicht für die Ein-
wirkung von statischen oder dynamischen Lasten ausge-
legt sind, ist im Einzelfall sorgfältig zu prüfen, wie die 
Handhabung der Kisten erfolgen kann oder z. B. Trans-
portseile verwendet werden können. Die Lagerung, das 
Abstellen sowie Öffnen der Kisten darf nur in vertikaler 
Lage auf geeigneten Gestellen oder Einrichtungen erfol-
gen. Kisten sind ein Transportmittel und nicht für längere 
Lagerung vorgesehen. 

- Mehrscheiben-Isoliergläser (MIG) sind im Freien vor 
länger anhaltender Feuchtigkeit oder Sonneneinstrah-
lung durch eine geeignete, vollständige und belüftete 
Abdeckung zu schützen. 

 

5.2 Einbau 

Jedes gelieferte Glaselement ist vor dem Einbau auf of-
fensichtliche Beschädigung zu überprüfen. Nach DIN 
18008-1, Abschnitt 4.1.4 dürfen Scheiben mit Kantenver-
letzungen, die tiefer als 15 % der Scheibendicke in das 
Glasvolumen eingreifen, nicht eingebaut werden. 

Das Eigengewicht sowie äußere Einwirkungen (wie z. B. 
Wind-, Verkehrs- oder Schneelasten) müssen sicher an 
das Primärtragwerk abgeleitet werden.  

 

5.3 Verklotzungstechnik 

Das Klotzen des Glases erfüllt folgende Aufgaben: 

- Das Gewicht der Glasscheibe im Rahmen so einzulei-
ten bzw. auszugleichen, dass der Rahmen die Glas-
scheibe trägt 

- Den Rahmen unverändert in seiner Lage zu belassen 

- Bei zu öffnenden Elementen die Funktionsfähigkeit si-
cherzustellen 

- Die Glasscheibenkanten dauerhaft vom Rahmen zu 
trennen und den Mindestabstand von 5 mm zum Falz-
grund aufrecht zu halten 

- Das Glas statisch bestimmt zu lagern 

Die Rahmen müssen daher so dimensioniert sein, dass 
sie die Lasten aus den Glasscheiben einwandfrei aufneh-
men. 
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Bezüglich der Ausführung der Verklotzung ist außerdem 
die Technische Richtlinie des Glaserhandwerks Nr. 3 
„Klotzung von Verglasungseinheiten“ und die DIN EN 
12488 zu beachten. 

Dichtstoffüberstände, die über die Glaskante des Isolier-
glases hinausragen, sind vor dem Einsetzen des Glases 
im Klotzbereich zu entfernen. Durch die Klotzung darf die 
Kante des Glases nicht überbeansprucht werden. 

Durch die Verklotzung darf keine unzulässige Durchbie-
gung der Rahmenprofile verursacht werden. Die maxima-
len Durchbiegungsbegrenzungen der Systemgeber sind 
zu berücksichtigen, so dass die Funktion und Dauerhaf-
tigkeit für den vorgesehenen Nutzungszeitraum der Kon-
struktion und Verglasung nicht beeinträchtigt wird. 

Bei der Verwendung von VG/VSG und/oder schweren 
Verglasungseinheiten (> 500 kg) wird empfohlen, die 
Standkanten zu kennzeichnen und diese gegebenenfalls 
mit KGN (DIN 1249-11) auszuführen. Eventuell ist hier vor 
der Bestellung Rücksprache mit dem Glashersteller erfor-
derlich. 

 

5.4 Schutz vor UV-Strahlung 

Der Randverbund eines Isolierglases ist üblicherweise 
nicht dauerhaft beständig gegen UV-Strahlung. Daher 
muss der Randverbund vollständig vom Rahmen abge-
deckt sein oder durch geeignete Maßnahmen vor UV-
Strahlung geschützt werden (z. B. Abdeckstreifen, Email-
lierung o. ä.). Wird auf solche Schutzmaßnahmen verzich-
tet, so muss der Randverbund des Isolierglases aus UV-
beständigen Material (Silikon) hergestellt sein. Dies gilt 
grundsätzlich auch für die Lagerung von Mehrscheiben-
Isolierglas auf Transportgestellen. 

 

5.5 Verarbeitungswerkzeuge und Geräte  

Es dürfen nur geeignete Verarbeitungswerkzeuge benutzt 
werden. Der Kontakt der Glaskante mit harten Gegenstän-
den, wie Stemmeisen, Schraubendreher etc., ist unbe-
dingt zu vermeiden. 

Klotzhebel sind so vorsichtig einzusetzen, dass Abplat-
zungen und Ausmuschelungen an den Glaskanten ver-
mieden werden. 

 

5.6 Transport und Einbau in Höhenlagen  

Der Einbau und/oder der Transport von Isolierglas an 
Orte, die deutlich unter oder über dem Herstellungsort des 
Isolierglases liegen, machen besondere Maßnahmen für 

die Bemessung und eventuell einen Druckausgleich not-
wendig. Es sind aber dabei weitere Parameter, u.a. For-
mat, Abmessung der Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) Ein-
heit, Temperatur im Scheibenzwischenraum (SZR), in Ab-
hängigkeit der verwendeten Glasprodukte zu betrachten. 
Bei der Anfrage/Bestellung besteht Hinweispflicht über 
den Einbauort des Mehrscheiben-Isolierglases.  

 

6 Zusatzanforderungen je nach Anwendung 

6.1 Gläser, die außerordentlichen thermischen 
Belastungen ausgesetzt sind 

Bei teilflächiger oder punktueller Temperatureinwirkung 
auf Glasscheiben ergeben sich durch die unterschiedliche 
thermische Ausdehnung Spannungen, die unmittelbar 
zum Bruch führen können. Aus diesem Grund sind über 
die Fläche des Glases ungleichmäßig einwirkende Tem-
peraturbelastungen zu vermeiden. 

Thermische Belastungen können sich u. a. aus folgenden 
Situationen ergeben: 

- Folien, Farben, Poster, Sonnen- und Blendschutz 
Systeme, Möblierung: 

Das nachträgliche Aufbringen von absorbierenden Folien, 
(Finger-)Farben, Postern sowie die zum Wärmestau füh-
rende raumseitige Anbringung von Jalousien oder Möblie-
rung ohne ausreichenden Abstand zum Glas usw. können 
bei Sonneneinstrahlung zu thermisch induzierten Glasbrü-
chen führen. Weitere Informationen zur thermischen Be-
lastung von Gläsern siehe VFF Merkblatt V.02 „Thermi-
sche Beanspruchung von Gläsern in Fenstern und Fassa-
den“ sowie die BF-Information 006/2016 „BF-Information 
zu nachträglich angebrachten Folien“. Nachweise bzw. 
Einschätzungen können auch durch eine Thermost-
ressanalyse vorgenommen werden. 

- Gussasphaltverlegung:  

Bei Verlegung von Gussasphalt in Räumen oder auf Bal-
konen und Terrassen kommt es zu starker, ungleichmäßi-
ger und einseitiger Erwärmung der Gläser. Vor diesen Ein-
flüssen sind die Gläser mit geeigneten Mitteln zu schüt-
zen. 

- Heizkörper:  

Zwischen Heizkörper und Glasscheibe muss ein Mindest-
abstand von 30 cm eingehalten werden. Bei Isolierglas in 
Kombination mit Einscheibensicherheitsglas innen kann 
der Mindestabstand auf 15 cm reduziert werden. Zugleich 
sollte die Breite des Heizkörpers in etwa dem Breitenmaß 
der Isolierglas-Einheit entsprechen, um eine gleichmäßige 
Erwärmung der Scheibe zu gewährleisten. Werden Hitze-
schutzschilde zwischen Heizkörper und Glas eingesetzt, 
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vermindert dies Wärmeverluste und verringert die thermi-
sche Belastung der Glasscheibe. Der Abstand zwischen 
Hitzeschutzschild und Glas muss dann mindestens 10 cm 
betragen. 

6.2 Gläser in Schiebetüren oder -fenstern 

Bei Schiebeelementen, z. B. Parallel- oder Hebeschiebe-
türen, kann sich, wenn die Türen geöffnet sind, der Zwi-
schenraum (gemeint ist der Abstand zwischen dem be-
weglichen und feststehenden Element) deutlich erwär-
men. Daher ist es zu empfehlen, dass die Glasscheiben, 
die diesem Zwischenraum zugewandt sind, aus vorge-
spanntem Glas, ESG, heißgelagertem ESG oder TVG 
ausgeführt werden. Ist dieser Zwischenraum (zwischen 
den beiden Isoliergläsern) ausreichend belüftet, kann ge-
gebenenfalls auf die Ausführung von vorgespanntem Glas 
verzichtet werden. Falls keine Erfahrung zur ausreichen-
den Belüftung zwischen hintereinanderliegender Schei-
ben einer Konstruktion besteht, kann eine thermische 
Glas-Stressanalyse zur Einschätzung der thermischen 
Belastung durchgeführt werden. Dies gilt auch bei teil-
weise geöffneten Schiebeelementen. Eine ausreichende 
Be-/Entlüftung kann beispielsweise durch einen An-
schlag/Stopper gewährleistet werden. Das gilt auch z. B. 
für Einbausituationen, bei denen die Schiebetür keiner di-
rekten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Im Einzelfall ist 
die thermische Belastung zusammen mit dem Glasliefe-
ranten einzuschätzen. 

 

6.3 Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit 

Unter Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit versteht man u. 
a. Hallenbäder, Badezimmer, Fabrikräume in Brauereien, 
Metzgereien, Bäckereien, Blumengeschäfte, Molkereien, 
chemische Reinigungen usw., aber auch Räume wie z. B. 
nicht belüftete Schlaf- und Wohnzimmer, bei denen sich 
Kondensat auf raumseitigen Oberflächen bilden kann. 
Hier werden erhöhte Anforderungen sowohl an die Dicht-
heit der Konstruktion auf der Raumseite als auch an die 
verwendeten Materialien gestellt. In allen Fällen muss für 
einen gut funktionierenden Druckausgleich vom Glasfalz 
nach außen und für eine dauerhaft funktionierende Ent-
wässerung gesorgt werden. In der Praxis haben sich zu-
sätzliche Öffnungen im oberen Eckbereich des Glasfalzes 
bewährt. 

 

6.4 Horizontalverglasungen  

Im Gegensatz zu Vertikalverglasungen treten bei Horizon-
talverglasungen u. ä. höhere thermische und mechani-
sche Beanspruchungen auf (Wind-, Schnee- und Eislast 
sowie Eigengewicht). Das Verglasungssystem muss in 

der Lage sein, diese Beanspruchungen dauerhaft aufzu-
nehmen. Der Scheibenzwischenraum muss u. U. verrin-
gert werden, um die Belastung des Isolierglases durch hö-
here Klimalasten (isochorer Druck) zu reduzieren. 

Wird die äußere Scheibe des Isolierglases als Traufkante 
verwendet, ist dies nur in Ausführung als Stufenisolierglas 
möglich. In der Regel soll hier aus thermischen Gründen 
die äußere Scheibe als ESG oder TVG ausgeführt wer-
den. 

MIG darf nicht als vollständige Verglasungseinheit über 
das Verglasungssystem hinaus eingebaut werden. Es 
wird die Ausführung als Stufenisolierglas empfohlen. 

 

6.5 Stufenisolierglas 

Bei derartigen Isolierglaseinheiten ist wenigstens eine 
Kante inklusive des Randverbundes der UV-Strahlung 
ausgesetzt. Daher sind bei der Ausführung von MIG als 
Stufenisolierglas die Hinweise in Abschnitt 5.4 „Schutz vor 
UV-Strahlung“ zu beachten. 

 

6.6 Umwehrungen 

Glaselemente können ohne zusätzliche Geländer als Um-
wehrungen eingesetzt werden. Es ist jedoch grundsätzlich 

eine Verglasungseinheit mit VSG bzw. ESG vorgeschrie-
ben.  

Für die Dimensionierung der entsprechenden Glasdicken, 
die Auswahl der erforderlichen Glasarten sowie die Anfor-
derungen an die Glashaltekonstruktion sind die Vorgaben 
der jeweils gültigen Glasbemessungs- und -konstrukti-
onsnorm zu beachten. In Deutschland ist dies die DIN 
18008-4. 

 

6.7 Brüstungselemente  

Brüstungselemente werden klassifiziert in 

- Brüstungsplatten und 

- Brüstungspaneele. 

Bei den Brüstungsplatten handelt es sich um ein- oder 
zwei-scheibige (MIG) Verglasungselemente, die aus ESG 
bestehen. Verwendung finden die Brüstungsplatten bei 
hinterlüfteten Außenwandkonstruktionen (Kaltfassade). 

Abb. 4: Definition von Horizontalverglasung nach DIN 18008 
(Nach der EN 13830 werden Horizontal- zu Vertikalverglasungen 
bei 15° unterschieden) 
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Brüstungspaneele bestehen aus ein- oder zweischeibigen 
Brüstungsplatten, die auf der Rückseite mit einer Wärme-
dämmung versehen sind. Der Einsatzbereich ist die 
Warmfassade. 

Bei Brüstungselementen, bei denen Mehrscheiben-Iso-
liergläser vor Vorwanddämmungen oder in so genannte 
„Shadowboxes“ eingesetzt werden, muss mit einer erhöh-
ten Temperatur im Scheibenzwischenraum und dem 
Randverbund sowie den weiteren Komponenten der Brüs-
tungselemente gerechnet werden (siehe DIN 18008 Teil 
1, Tab. 4). 

Allgemeine Forderungen an die Verglasung bei Brüs-
tungselementen 

Die Verglasung der zweischeibigen Brüstungsplatten und 
der Brüstungspaneele hat nach den in diesem Merkblatt 
beschriebenen Grundlagen zu erfolgen. 

Darüber hinaus sind eventuell weitere Vorgaben der Glas- 
und/oder Systemhersteller zu beachten. 

 

6.8 Lackiertes Glas 

Glas kann mit unterschiedlichen Verfahren farblich gestal-
tet werden oder als Spiegel Anwendung finden. Für diese 
Gläser sowie Spiegel sind bezüglich des Einbaus/Verwen-
dungszwecks bzw. der Befestigung die Vorgaben der Her-
steller sowie die Technischen Richtlinien des Glaserhand-
werks zu beachten. Dies gilt auch für die Beurteilung der 
visuellen Qualität. 

 

6.9 Ganzglasecken/Glasstöße 

Bei der Planung und Ausführung von Glasstößen und 
Ganzglasecken aus Isolierglas sind zusätzliche Hinweise 
zu beachten. 

Unter anderem gilt: 

- Freiliegende Glaskanten, insbesondere bei Stufeniso-
lierglas, sollen in der Regel mindestens geschliffen 

(KGN nach DIN 1249-11) ausgeführt werden. Bleibt 
die Kante sichtbar, wird die Ausführung mit polierter 
Kante empfohlen. 

- Fugengeometrie: 
Fugenbreite b ≥ 8 mm. 
Fugentiefe t ≈ 0,5 • b, mind. 6 mm.  

- Fugen zwischen Glasscheiben, die als so genannte 
„Stoßfugen“ ausgeführt werden, dürfen in der Regel 
bei der statischen Berechnung nicht berücksichtigt 
werden. Soll die Stoßfuge statische Funktionen über-
nehmen, ist eine entsprechende Dimensionierung und 
ein entsprechender bauaufsichtlicher Verwendbar-
keitsnachweis/ Zustimmung erforderlich. 

- Die Verarbeitungs- und Anwendungshinweise der 
Dichtstoffhersteller, die entsprechenden Regeln der 
Technik sowie das Merkblatt V.07 „Glasstöße und 
Ganzglasecken in Fenster und Fassaden“ vom VFF 
sind zu beachten. 

 

7 Eigenschaften von Glasprodukten 

7.1 Floatglas 

Das Basisglas für alle weiteren Glaserzeugnisse ist in der 
Regel ein Floatglas nach EN 572-2. Danach ist Floatglas 
ein planes, durchsichtiges, klares oder gefärbtes Kalk-
Natronsilikatglas mit parallelen und polierten Oberflächen, 
hergestellt durch kontinuierliches Aufgießen und Fließen 
(Float) über ein Metallbad. Es zeichnet sich durch eine 
sehr gute optische Qualität aus.  

Es können damit veredelte Glasprodukte, wie z. B. be-
schichtetes Glas, Mehrscheiben-Isolierglas, Einscheiben- 
und Verbund-sicherheitsglas sowie dekorative Gläser her-
gestellt werden. 

Die allgemeinen Eigenschaften von Basiserzeugnissen 
aus Kalk Natronsilikatglas sind in der EN 572-1 beschrie-
ben. 

 Floatglas TVG ESG 

Biegezugfestig-
keit σB 

45 N/mm2 70 N/mm2 120 N/mm2 

Beständigkeit ge-
gen Temperatur-
unterschiede und 
plötzliche Tem-
peraturwechsel 
ΔT 

40 K 100 K 200 K 

Schneiden Ja Nein Nein 

Bruchbild Radiale Anrisse 
große Stücke 

Radiale Anrisse 
große Stücke 

Netzartige Risse 
kleine Stücke 

Tabelle 2: Eigenschaften von Glasprodukten 
 

mailto:service@isolar.de
http://www.isolar.de/


 

 

 

ISOLAR GLAS Beratung GmbH | Otto-Hahn-Straße 1 | 55481 Kirchberg | service@isolar.de | www.isolar.de 
Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Stand: Mai 2021 

7.2 Einscheibensicherheitsglas (mit/ohne Heiß-
lagerungstest) 

Einscheibensicherheitsglas (ESG) entspricht der Produkt-
norm EN 12150-2. Um das Risiko eines Spontanbruchs zu 
reduzieren, wird ESG nach EN 14179 heißgelagert. Dar-
über hinaus sind nationale Vorgaben bezüglich der An-
wendung von heißgelagertem Glas zu beachten. 

 

7.3 Teilvorgespanntes Glas 

Teilvorgespanntes Glas (TVG) entspricht der Produkt-
norm EN 1863-2 in Verbindung mit den Verwendbarkeits-
nachweisen der jeweiligen Hersteller bzw. nach den Vor-
gaben der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestim-
mungen des jeweiligen Bundeslandes in Deutschland. 

In Tabelle 2 sind die wesentlichen Eigenschaften für Floa-
tglas, TVG und ESG angegeben. Weitere Eigenschaften 
finden Sie in den jeweiligen Produktnormen. 

 

7.4 Ornamentglas 

Ornamentglas entspricht der EN 572-5. Aufgrund der grob 
brechenden Bruchstruktur sowie des durch die Herstel-
lung besonderen Bruchverhaltens, sind die Anwendung 
von Ornamentglas oder aber auch Drahtornamentglas 
(ein Ornamentglas mit Drahteinlage) sehr sorgfältig aus-
zuwählen und die bauordnungsrechtlichen Vorgaben und 
weiteren Anwendungstechnischen Hinweise (z. B. DIN 
18008) zu beachten. 

Strukturverlauf 

Für den Zuschnitt gilt als Standard, dass die Struktur pa-
rallel mit dem Höhenmaß läuft. Ausnahmen sind nur mög-
lich, wenn der Strukturverlauf auf der Zeichnung angege-
ben ist und der Hinweis „STRUKTURVERLAUF laut 
Zeichnung“ bei Bestellung vermerkt ist. Wenn der Struk-
turverlauf im Glas über mehrere Einheiten fortgeführt wer-
den soll, muss bei der Bestellung besonders auf diese For-
derung hingewiesen werden. 

Dies gilt sinngemäß auch bei Motivgläsern z. B. sandge-
strahlten oder bedruckten Gläsern. 

 

7.5 Verbund- und Verbundsicherheitsglas 

Für Anwendungsbereiche mit freiliegender Glaskante dür-
fen Verbundglas und Verbundsicherheitsglas nur mit 

- geschliffener Kante (KGN), 

- polierter Kante (KPO) oder 

- Gehrungskante (GK) 

nach DIN 1249-11 verwendet werden. 

Die gewünschte Kantenqualität ist bei der Bestellung vor-
zugeben. Optische Effekte an der Abstellkante sowie Fo-
lienreste im Saumbereich und Folienüberstände bei VSG-
Festmaßen sind fertigungstechnisch nicht vermeidbar. 

Bei Verglasungen mit permanenter Feuchtebelastung der 
Folie an der Glaskante können in einer Randzone von un-
gefähr 15 mm optische Veränderungen auftreten. Um die-
sen optischen Effekt zu unterbinden, muss die Konstruk-
tion so ausgeführt werden, dass eine permanente Feuch-
tebelastung der Folie auf der Glaskante konstruktiv oder 
durch eine ausreichende Belüftung vermieden wird. 

Im Bereich von Vordächern kann dies z. B. durch eine 
Ausführung in Form eines Verbundsicherheitsglases mit 
Überstand (Stufe) erfolgen. Um die Eigenschaften des 
Verbundglases über den gesamten Nutzungszeitraum zu 
erhalten, ist eine fachgerechte Reinigung der Glaskanten 
in geeigneten Zeitintervallen Voraussetzung. Die Reini-
gungsintervalle sind so zu wählen, dass es durch die auf-
tretende Verschmutzung nicht zu einer dauerhaften Ein-
wirkung von Feuchtigkeit auf den Kanten des Verbundgla-
ses kommt. Diese sind in Abhängigkeit der Einbausitua-
tion, z. B. Innenstadtlagen, Bereiche mit zu erwartender 
hoher Verschmutzung durch andere Gebäudeteile, festzu-
legen. Es ist auch zu beachten, dass es durch Wechsel-
wirkung mit anderen Materialien zu bestimmten Merkma-
len (z. B. Blasen) kommen kann (siehe auch 2.4). 

Weitere Hinweise zur Anwendung von Verbundsicher-
heitsglas finden sich im BF-Merkblatt 013/2013 „Verbund-
sicherheitsglas (VSG) für die Anwendung im Bauwesen“. 

 

7.6 Beschichtetes Glas 

Glaserzeugnisse können mit unterschiedlichsten Be-
schichtungen versehen sein. Durch diese Beschichtungen 
werden optische Veränderungen, Änderungen der techni-
schen Werte oder ein bestimmtes Verhalten der Glasober-
fläche erreicht. Am häufigsten kommen Schichten zum 
Einsatz, die das energetische Verhalten der Verglasung 
verändern. Dazu gehören insbesondere solche Schichten, 
die die Wärmedämmung verbessern    oder die Transmis-
sion von Sonnenstrahlung verändern. Mit Beschichtungen 
ist in der Regel ein entsprechender Farbeindruck verbun-
den. Die ästhetischen Anforderungen (Reflexion des be-
schichteten Glases, Farbgebung durch die Beschichtung 
oder auch das Glassubstrat) müssen daher bereits in der 
Planungsphase mit dem Hersteller abgestimmt werden. 

Für die Festlegung der optischen Eigenschaften und die 
Abstimmung der zu erwartenden optischen Qualität mit 
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dem Hersteller sollte daher vor allem bei größeren Objek-
ten von Anfang an mit Mustern in Bauteilgröße gearbeitet 
werden. Eine erste Produktfestlegung kann aber auch mit 
so genannten „Handmustern“ i. d. R. 200 x 300 mm Größe 
erfolgen. 

Die genannten Anforderungen müssen von gebogenen 
und planen Verglasungen gleichermaßen erfüllt werden. 

Weiterführende Hinweise können folgenden Merkblättern, 
Richtlinien und Normen entnommen werden: 

- VFF Merkblatt V.03 „Farbgleichheit transparenter Glä-
ser im Bauwesen“, Ausgabe 09/2004 

- Richtlinie „GEPVP – Code of Practice for in-situ Meas-
urement and Evaluation of the Colour of Coated Glass 
used in Façades “, Ausgabe 2005 

- ISO/DIS 11479 „Glass in building – Coated glass – 
Part 2: Colour of facade “, Fassung 2011 

Beschichtungsmöglichkeiten für gebogenes Glas, in Ab-
hängigkeit von Geometrie, Glasaufbau und Größe, müs-
sen im Einzelfall mit dem Hersteller geklärt werden. Eine 
pauschale Festlegung auf erreichbare Ug-Werte, g-Werte 
etc. ist aufgrund der Vielzahl der zuvor genannten Para-
meter nicht möglich. Die Angabe von Ug-Werten sowie von 
lichttechnischen und strahlungsphysikalischen Kennwer-
ten erfolgt in der Regel für plane Verglasungen mit glei-
chem Glasaufbau. Die Ermittlung erfolgt nach EN 673 und 
EN 410. 

 

7.6.1 Glas mit „Easy-to-clean“-Beschichtungen 
– photokatalytische Schichten 

Bei reinigungsunterstützendem Glas sind die besonderen 
Verglasungsrichtlinien der Beschichtungshersteller hin-
sichtlich der Vermeidung von Silikon/Silikonöl bei der Ver-
arbeitung, im Verglasungssystem und in der Handhabung 
zu beachten. 

Zur Reinigung der Gläser sind die für Glas üblichen Reini-
gungsverfahren und Materialien verwendbar. Abrasive 
Reinigungsmittel sind ungeeignet.  

Verschmutzungen während der Bauphase sind unverzüg-
lich mit viel Wasser zu entfernen. 

Nassverglasung 

Anstelle der häufig verwendeten Silikone zur Nassvergla-
sung können alternative, vom Glas-/Beschichtungsher-
steller freigegebene Dichtstoffe verwendet werden.  

Trockenverglasung 

Im Trockenverglasungsbereich werden die Dichtungen 
häufig zur besseren Verarbeitbarkeit mit Silikonölen be-
handelt. Dies ist bei den photokatalytischen, hydrophilen 
Produkten nicht zulässig, da diese Silikonöle hohe Kriech-
eigenschaften besitzen und die Funktion der Beschich-
tung außer Kraft setzen. 

Bei den Glasherstellern sind hierfür weitergehende Verar-
beiter Informationen zu erhalten. 

 

7.7 Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) 

7.7.1 Isolierglas mit freiliegendem Randverbund 

Ein freiliegender Randverbund muss durch geeignete 
Maßnahmen vor UV-Strahlung geschützt werden (Ab-
deckstreifen, Teil-bedruckung o. ä.), siehe Abschnitt 5.4. 

Bei MIG mit Beschichtungen werden diese in der Regel im 
Bereich des Randverbundes entfernt. Bei freiliegendem 
Randverbund kann die Grenze von beschichtetem und un-
beschichtetem Bereich in Form von Farbeffekten in der 
Fassade sichtbar werden. Dies ist produktionstechnisch 
und physikalisch bedingt. 

 

7.7.2 Kleinformatige Isolierglasscheiben 

Unter „kleinformatig“ sind alle Isolierglas-Elemente mit ei-
ner Kantenlänge von < 50 cm (2fach-Isolierglas) und < 70 
cm (3fach-Isolierglas) anzusehen. Bei derartigen Schei-
ben sind die Beanspruchungen von Glas und Randver-
bund gegenüber größeren Formaten erhöht. Bei kleinfor-
matigen Isoliergläsern sind die verschiedenen Einfluss-
größen zu berücksichtigen. 

Während der Isolierglas-Fertigung wird der Scheibenzwi-
schenraum hermetisch versiegelt, d. h. die am jeweiligen 
Produktionsort vorhandenen Luftdruck- und Temperatur-
bedingungen werden im SZR eingeschlossen. Durch 
Temperatur- und Luftdruckschwankungen (z. B. bei Wet-
terveränderung oder bei Transport in eine andere geogra-
phische Höhe) verändern sich auch die Druckverhältnisse 
im SZR. Dies führt zu Spannungen im Glas und im Rand-
verbund. 

Weiterführende Informationen siehe BF-Merkblatt 003 
„Leitfaden zur Verwendung von Dreifach-Isolierglas“. 

Bei einem ungünstigen Seitenverhältnis (≥ 3:1) sowie bei 
großen Scheibenzwischenraumbreiten (ein SZR > 16 mm 
oder 2 x SZR > 12 mm) wird bei Isoliergläsern empfohlen, 
die bruchgefährdete(n) Scheibe(n) – häufig ist das die 
dünnere Scheibe – in ESG bzw. in TVG auszuführen. 
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Bei kleinformatigen Scheiben für Fenster mit glasteilenden 
(„echten“) Sprossen bieten sich die optisch nahezu gleich-
wertigen Wiener Sprossen als interessante Alternative an. 

 

7.7.3 Isolierglas mit Wärmedämm- oder Son-
nenschutzfunktion 

Beschichtetes Mehrscheiben-Isolierglas erhält seine tech-
nischen Eigenschaften durch die Beschichtung der Glas-
oberfläche im SZR. Die technischen Daten sind zum Teil 
von der Einbaulage dieser Schicht abhängig. Daher wird 
für die Montage durch einen Aufkleber auf die richtige Ein-
bauposition hingewiesen. 

Wird bei Isolierglas mit Beschichtung eine Kombination 
mit Drahtglas gewünscht, ist Rücksprache mit dem Isolier-
glashersteller erforderlich. Die Kombination von beschich-
tetem Mehrscheiben-Isolierglas mit eingefärbten Gläsern 
erfordert eine eingefärbte Scheibe aus ESG oder TVG. 

 

7.7.4 Schallschutz-Isolierglas 

Unter Schallschutz-Isolierglas versteht man Einfachglas 
oder Mehrscheiben-Isoliergläser, die die Schalldämmung 
deutlich verbessern. Beim Schallschutz kommt es wesent-
lich auf das eingebaute Gesamtelement Fenster und Fas-
sade an. Dabei sollen u. a. nachfolgend genannte Aspekte 
beachtet werden: 

- Im Allgemeinen unterliegt die Verglasung von Schall-
schutz-Isolierglas den gleichen Grundsätzen wie 
Mehrscheiben-Isolierglas. 

- Schallschutzglas hat in der Regel ein höheres Flä-
chengewicht. Deshalb ist auf die Ausführung und Sta-
bilität der Rahmen, Beschläge und der Verklotzung zu 
achten. 

- Die gute Schalldämmung von Schallschutzglas kann 
nur dann voll zur Geltung kommen, wenn das ge-
samte Fensterelement inkl. Befestigung und Ausfüh-
rung der Anschlussfugen eine hohe Luftdichtheit auf-
weist. 

- Eine umlaufend gleichmäßige Anpressung des Flü-
gelrahmens 

- Versetzt angeordnete Dichtungsebenen 

- Größtmöglicher Abstand der Dichtungen 

- Einsatz von Schallschutz-Isolierglas (siehe EN 12758) 

- Fachgerechter Wandanschluss 

- Öffnungsart des Fensters (z. B. Dreh- oder Dreh-Kipp-
Ausführung) 

- Größe des Fensterelements (siehe Korrekturwerte 
nach DIN 4109 Teil 35 und EN 14351-1, Anhang B). 

In der Regel ist der Aufbau von Schallschutzglas asym-
metrisch. Die Einbauposition der dickeren Scheibe ist für 
die Funktion des Schallschutzes bei dem in der Regel dif-
fus einwirkenden Lärm unerheblich. Daher soll, mit Aus-
nahme von Lärmsituationen mit gerichtetem Schall, aus 
optischen Gründen die dickere Scheibe außen angebracht 
werden. 

 

7.7.5 Einbauten im Scheibenzwischenraum 

Das BF-Merkblatt 016 „BF-Merkblatt zur Beurteilung von 
Sprossen im SZR“ ist zu beachten. Es ist darauf zu ach-
ten, dass die Parallelität der Sprossen zu den Rahmen-
profilen eingehalten wird. Bei der Bemessung Lastfall Kli-
malasten ist die Behinderung der Scheibendurchbiegung 
durch die eingelegten Sprossenprofile zu berücksichtigen. 
Bedingt durch Klimalasten können sich die Scheiben ver-
formen und den Scheibenzwischenraum reduzieren. Er-
gänzend zu den statischen Lastannahmen nach den gel-
tenden Normen (Wind-, Verkehrs-, Klimalasten) sind in 
Abhängigkeit der Elementabmessungen die systemspezi-
fischen Mindestbreiten des SZR zur Sicherstellung der 
(beweglichen) Funktion zu beachten. 

 

 

7.8 Technische Gläser oder Aktives Glas 

Darunter versteht man Glasprodukte, deren Funktionen 
oder Eigenschaften durch Anlegen einer elektrischen 
Spannung verändert werden können. Diese Produkte er-
fordern eine deutlich engere Zusammenarbeit aller Betei-
ligten, als sie in der Regel bei Fenster und Fassaden üb-
lich ist. Unter anderem müssen der Objektplaner (Archi-

Abb. 5: Beispiel für Wiener Sprosse 
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tekt, Generalunternehmer etc.), der Fachplaner (z. B. Pla-
ner der technischen Gebäudeausrüstung (TGA), Fassa-
denplaner, Bauphysiker), der Glashersteller, Fenster- und 
Fassadenhersteller sowie Ausführende der TGA (z. B. 
Elektrotechnik, Heizungstechnik) involviert sein. 

Bei der Planung und Ausführung sind zusätzlich zu den 
produktspezifischen Verglasungsrichtlinien u. a. folgende 
Punkte zu beachten (siehe hierzu auch ift-Richtlinie EL 
01/1 oder das VFF-Merkblatt KB.03 „Smart Windows“): 

- Grundsätzliche Bedienmöglichkeiten und Steue-
rungskonzepte 

- Informationen zu Anschlusspunkten und Kabel-
verlegung 

- Abnahme und Funktionskontrolle 

 

7.9 Gebogenes Glas 

Die Anwendung von gebogenem Glas im Bauwesen erfor-
dert eine detaillierte Planung des Fenster- und Fassaden-
systems. Darüber hinaus muss auch der Einbau dieser 
Produkte im Detail betrachtet werden. Das BF-Merkblatt 
009/2011 „Leitfaden für thermisch gebogenes Glas im 
Bauwesen“ des Bundesverbands Flachglas bietet hier 
eine erste Hilfestellung. 

 

7.10 Spiegel 

Für die Verwendung und den Einbau von Spiegeln ist die 
Technische Richtlinie Nr. 11 „Spiegel – Handhabung und 
Montage“ des Bundesinnungsverbandes des Glaserhand-
werks zu beachten. 

 

7.11 Vakuumglas 

Vakuumglas zeichnet sich durch hervorragende Wärme-
dämmeigenschaften bei geringer Dicke und geringem Ge-
wicht aus.Gegenüber Standard Mehrscheiben-Isolierglas-
sind bei Einbau und Weiterverarbeitung andere Vorgaben 
(u. a. der Hersteller) zu beachten. 

 

7.12 Verwendbarkeit der Glasprodukte 

Tabelle 3 zeigt eine Auswahl der möglichen Verwendbar-
keit der zuvor beschriebenen Glasprodukte in Abhängig-
keit der Nutzungsart, inkl. der zugehörigen technischen 
Regelwerke. 
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Verwendbarkeit von Glasarten in Abhängigkeit der Nutzungsart

Nutzungsart FGq ESGa 
VSG 

Regelwerk 
FG TVG ESG 

A Vertikalverglasungen (ohne absturzsichernde Funktion) 

A.1 Vertikalverglasung  

 (linienförmig)   S           s  s  s  s 
DIN 18008-2 

A.2 Vertikalverglasung 

 (punktförmig)  

EGr 

 

MIG 

. s 

. b 

. b 

. b 

.. b 

.. b 

s 

b 

 

.   b s 

DIN 18008-3 

DIN 18008-3 

A.3 Hinterlüftete Fassade     s     s .. c .. c .. c DIN 18516-4 

A.4 Structural Glazing  

innen 

 

außen 

    s 

    s 

    s 

    s 

    s 

    s 

    s 

    s 

    s 

    s 
ETAG 002 

A.5 Glasschwerter      
Vorhabenbezogene 
Bauartgenehmigung 

A.6 Schaufenster      DIN 18008-2d 

A.7 Bodentiefe Schaufenster,  

 Ganzglas-Türanlagen und 

 Windfanganlagen 
     

DGUV Regel 108-005, 
ARBSTÄTTV, DGUV Inform. 

208-014, ASR A1.7 

A.8 Lärmschutzwand      DIN 18008-2, ZTV-LSW 06 

B Horizontalverglasungen (oberhalb von Verkehrsflächen) 

B.1 Horizontal-  

 verglasunge 

 (linienförmig) 

oben 

 

unten 

    s 

    s 

    s 

    s 

    s 

    s 

    s 

    s 

    s 

    s 
DIN 18008-2 

B.2 Horizontalverglasunge,f 
 (punktförmig)      DIN 18008-3 

B.3 Begehbare Verglasung     g    g DIN 18008-5 

B.4 Betretbare und  

 durchsturzsichere 

 Verglasung 

oben 

 

unten 

    s 

    s 

    s 

    s 

    s 

    s 

    s 

    s 

    s 

    s 
DIN 18008-6 

B.5 Glasbalken      vBG 

B.6 Glasvordach     h   DIN 18008-2 
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Nutzungsart FGq ESGa 
VSG 

Regelwerk 
FG TVG ESG 

B.7 Glaslamellen     h   DIN 18008-2 

 

C Absturzsichernde Verglasungen 

C.1 Raumhohe Ver- 

 glasung (Kat. A) 

EG 

 

MIG 

 . s 

. . i,j 

  . s 

 . j 

f 

  f 

    s 

    s 

    s 

    s 
DIN 18008-4 

C.2 Ganzglasgeländer mit  
 aufgesetztem Holm (Kat. B)    . k   DIN 18008-4 

C.3 Geländerausfachung  
 punktförmigl (Kat. C1)       DIN 18008-4 

C.4 Geländerausfachung  
 linienförmig (Kat. C1)      m    DIN 18008-4 

C5. Unterhalb von 
Quer- 

 riegeln (Kat. C2) 

EG 

 

MIG 

. s 

. s 

 f 

   f 

 f 

   f 

    s 

    s 

    s 

    s 
DIN 18008-4 

C.6 Raumhoch mit 
vorge- 

 setztem tragendem  

 Holm (Kat. C3) 

EG 

 

MIG 

 . s 

. . i,j 

  . s 

 . j 

f 

  f 

    s 

    s 

    s 

    s 
DIN 18008-4 

C.7 Doppelfassade 
innenn* 

außen 

    s 

    s 

    s 

    s 

f 

  f 

   s 

 

   s 

 
DIN 18008-4 

C.8 Aufzugsschacht       DIN 18008-4, DIN EN 81-20 

D Verglasungen in Gebäuden mit spezieller Nutzung 

D.1 Büroräume  
 (Wände, Türen, etc.)      

ARBSTÄTTV, ASR A1.6, 
DGUV R.108-005 

D.2 Schule  . o     DGUV VORSCHRIFT 81 

D.3 Kindertageseinrichtung  . o     DGUV Regel 102-602 

D.4 Krankenhaus      DGUV Information 207-016 

D.5 Einkaufsbereiche      DGUV Regel 108-005 

D.6 Schwimmbäder . o     
GUV-R 1/111, DGUV Regel 

107-001  
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D.7 Sporthallen . o     DIN 18032-1, DGUV 202-044 

D.8 Squashhallen      DIN 18038p, DGUV 202-044 

D.9 Parkhaus, Bushof etc.      
ARBSTÄTTV Anh. 1.7(4), 

ASR A1.6, ASR A1.7 

D.10 Eingangshallen und  

     -bereiche      
ARBSTÄTTV, DGUV R. 108-

601, ASR A1.7 

E Nicht absturzsichernde Innenraumanwendungen 

E.1 Duschwandabtrennung       DIN EN 14428 

E.2 Türausschnitt       
ARBSTÄTTV, DGUV Inform. 

208-014 

E.3 Türausschnitt im oberen 
Drittel der Tür       DGUV Information 208-014 

E.4 Ganzglastür       

ARBSTÄTTV, DGUV Inform. 
208-014, ASR A1.7, DGUV 

Regel 108-005 

a Entsprechend DIN 18008-2 dürfen monolithische Einfachglä-
ser oder äußere monolithische Scheiben von MIG aus Ein-
scheibensicherheitsglas (ESG) und heißgelagertem ESG auf-
grund der Versagenswahrscheinlichkeit durch Nickelsulfid-
Einschlüsse (Spontanbrüche) nur eingebaut werden, wenn 
deren Oberkante unter 4 m über Verkehrsflächen liegt. Davon 
abweichend darf heißgelagertes ESG als monolithische Ein-
fachverglasung oder äußere monolithische Scheibe von MIG 
ohne Begrenzung der Einbauhöhe verwendet werden, wenn 
durch entsprechende Qualitätssicherungsmaßnahmen die 
Zuverlässigkeitsklasse RC2 (RC; en: reliability class) nach 
DIN 1990 durch angemessene Begrenzung der Versagens-
wahrscheinlichkeit erreicht wird.  

b Entsprechend DIN 18008-3 nur bei Verwendung von Klemm-
haltern. 

c Die Verwendung von VSG bedarf einer abZ oder ZiE. 
d Bislang liegen keine zusätzlichen Regeln vor. 
e Bei ausschließlicher Verwendung von monolithischem Glas 

gelten für die erforderliche Glasart die Vorgaben an die un-
tere Scheibe bei MIG. 

f Entsprechend DIN 18008-3 nur bei Verwendung von Teller-
haltern.  
Es dürfen nur Einfachverglasungen verwendet werden. 

g Entsprechend DIN 18008-5 kann die oberste Glasschicht an-
statt TVG auch aus ESG bestehen. Floatglas ist hingegen 
nicht als oberste Glasschicht anzuordnen. 

h Bei punktförmiger Lagerung Ausbildung nur mit VSG aus 
TVG möglich. 

i Entsprechend DIN 18008-4 dürfen grob brechende Glasarten 
unmittelbar hinter einer stoßzugewandten Verglasung aus 
ESG verwendet werden, wenn Letztgenannte beim Pendel-
schlagversuch nicht versagt. 

j Generell muss mindestens eine Scheibe von Mehrscheiben-
Isolierverglasungen aus VSG bestehen. 

k VSG aus Floatglas in der Ausführung als Kategorie B Vergla-
sung ist nicht von den Nachweisen der Tabelle B.1 der DIN 
18008-4 abgedeckt. 

l Lagerung mittels Klemmhalterung bedarf einer ZiE oder abZ. 
m Ausschließlich allseitig linienförmig gelagerte Einfachvergla-

sungen der Kategorie C1 und C2 nach DIN 18008-4 dürfen 
auch als monolithisches ESG ausgeführt werden. 

n Keine absturzsichernde Wirkung. 
o Lichtdurchlässige Flächen sind bis zu einer Höhe von 2,0 m 

mit bruchsicheren Werkstoffen auszubilden oder müssen aus-
reichend abgeschirmt sein. 

p Die Rückwand muss nach DIN 18038 (mittlerweile zurückge-
zogen) mindestens aus 12 mm ESG bestehen 

 
q Floatglas nach DIN EN 572-2 
r Einfachverglasung 
s Unterhalb der Brüstungshöhe wird ESG oder VSG empfohlen 
 
 
 
Nach: Glasbau, Grundlagen · Berechnung · Konstruktion, 2. Auflage, 
Jens Schneider, Johannes Kuntsche, Sebastian Schula, Frank Schnei-
der, 
Johann-Dietrich Wörner 
VDI-Buch, Springer Vieweg, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2001, 
2016 
 
 
 

Tabelle 3: Verwendbarkeit von Glasarten in Abhängigkeit der Nutzungsart  
 

Mindestens geforderte Glasart  Empfohlene Glasart   Alternativ nutzbare Glasart   
Eingeschränkt nutzbare Glasart Nicht nutzbare Glasart 
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8 Pflege von Gläsern 

8.1 Oberflächenschäden am Glas 

Oberflächenschäden am Glas können durch mechani-
sche, thermische und chemische Einwirkungen entstehen. 

 

8.1.1 Verätzungen durch alkalische Einwirkun-
gen 

Durch Mörtelspritzer, Zementschlämme und Auswaschun-
gen aus Faserzementplatten oder unbehandelten Beton-
oberflächen können alkalische Bestandteile auf Glasober-
flächen gelangen, die zu Verätzungen der Glaselemente 
führen. 

Insbesondere während der Bauphase sind bereits einge-
baute Verglasungseinheiten vor derartigen Einwirkungen 
zu schützen. Während frische Mörtelspritzer und noch 
nicht abgebundene Zementschlämme mit Wasser entfernt 
werden können, lassen sich die durch Verätzungen einge-
tretenen Glasschäden im günstigsten Fall noch durch spe-
zielle Putzmittel, wie Essigsäure, Schlämmkreide oder Ce-
roxid entfernen. Langzeitschäden sind in der Regel nicht 
mehr behebbar. Es ist auch darauf zu achten, dass sich 
auf Position 1 Funktionsschichten befinden können, für die 
besondere Reinigungsvorschriften gelten. 

Gläser können (temporär) durch Schutzsysteme ge-
schützt werden. Es ist bei diesen Schutzsystemen auch 
auf die Verträglichkeit zu achten, unter anderem ob sich 
eine Veränderung der Glasoberfläche durch das Aufbrin-
gen dieser Systeme ergibt (z. B. durch Klebstoffe verur-
sachte Veränderung der Oberflächenspannung des Gla-
ses, was sich in einer veränderten Benetzbarkeit zeigen 
kann). 

 

8.1.2 Schweißperlen bzw. Funkenflug durch 
Schleif- und Trennscheiben 

Werden in der Nähe von Glasflächen Schweiß- oder 
Schleifarbeiten durchgeführt, kann es zu nicht mehr ent-
fernbaren Einbränden von Schweißperlen oder glühenden 
Schleifpartikeln kommen. Die Verglasung ist z. B. durch 
mobile Schutzwände, Holzplatten o. ä. entsprechend zu 
schützen.  

 

8.1.3 Fassadenreinigungsmittel 

Häufig sind Fassaden – vor allem Mauerwerk – während 
des Baufortganges stark verunreinigt. Auch kann es zu 

Ausblühungen kommen. Zur Reinigung der Flächen wer-
den dann häufig flusssäurehaltige Fassadensteinreiniger 
verwendet, deren Bestandteile die Glasoberfläche verät-
zen können. Dies muss durch Abdecken der Gläser mit 
geeigneten Schutzsystemen verhindert werden. 

 

8.1.4 Instandhaltungsarbeiten 

Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen werden für In-
standhaltungsarbeiten möglicherweise Beizen, Holz-
schutzmittel, Fassadenversiegelung, Mittel gegen Schim-
mel- und Pilzbefall oder ähnliches verwendet. Die Glas-
oberflächen können durch die chemischen Bestandteile 
dieser Mittel angegriffen werden. Die Herstellerangaben 
sind zu beachten. 

 

8.1.5 Schlierenbildung durch Abrieb von Ver-
glasungsdichtstoffen 

Bei verschiedenen Verglasungsdichtstoffen kann es beim 
Reinigen zu Abrieb kommen, der sich als Schlierenbildung 
auf der Scheibenoberfläche zeigt. Vor den beschriebenen 
Einflüssen ist das Glaselement zu schützen. Generelle 
Schutzmaßnahmen können auf Grund der Verschiedenar-
tigkeit der Ursachen nicht aufgeführt werden. Sie sind in 
jedem einzelnen Fall zu beurteilen, zu veranlassen und 
bereits in der Planung zu berücksichtigen. Es empfehlt 
sich, schlierenfreie Dichtstoffe zu verwenden. 

 

8.1.6 Reinigung und Instandhaltung von Glas 

Um die dauerhafte Funktion der Glasprodukte sicherzu-
stellen, ist eine regelmäßige Reinigung und Instandhal-
tung erforderlich. Je nach verwendetem Glasprodukt, Ein-
bausituation und Einbauort können diese Intervalle variie-
ren und müssen individuell gewählt werden. Es ist das BF-
Merkblatt 012/2012 „Reinigung von Glas“ zu beachten. 

Grundsätzlich sollen vor Beginn der Reinigung von beson-
ders fest anhaftenden Verschmutzungen und bei der Ver-
wendung von Reinigungsmitteln Versuche durchgeführt 
und gegebenenfalls Nachweise bezüglich der Verträglich-
keit erbracht werden. 
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